




Le nettoyage régulier de surfaces de métal à l’eau de Javel entraîne de la corrosion, mais des solutions existent – suite

L’aluminium nettoyé avec des lingettes javellisées + 
Highlight présente des craquelures mineures

L’acier galvanisé est resté intact après avoir été 
nettoyé avec des lingettes javellisées + Highlight

L’acier inoxydable est resté intact après avoir été 
nettoyé avec des lingettes javellisées + Highlight

Corrosion par piqûres causée par les lingettes 
javellisées sur l’aluminium

Craquelures et fissures dues à la corrosion causée par les  
lingettes javellisées sur l’acier galvanisé

Craquelures dues à la corrosion causée par les 
lingettes javellisées sur l’acier inoxydable
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Image du témoin pour l’aluminium  Image du témoin pour l’acier galvanisé Image du témoin pour l’acier inoxydable
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Résumé
La réduction de la corrosion des surfaces associée à l’utilisation de HighlightMD pour lingettes javellisées, en 
comparaison à l’utilisation de lingettes javellisées seule, est visible à l’œil nu. L’examen microscopique des 
surfaces permet de constater une différence encore plus importante. Un examen à l’œil nu permet de constater 
que les lingettes javellisées provoquent de la rouille et de la corrosion qui altèrent l’apparence de la surface et 
qui peuvent entraîner le remplacement de matériel coûteux. L’examen au microscope électronique à balayage 
révèle que le passage répété de lingettes javellisées provoque des fissures et des craquelures pouvant abriter 
des agents pathogènes susceptibles de causer des infections nosocomiales. L’utilisation conjuguée de lingettes 
javellisées et du colorant Highlight permet de réduire significativement la corrosion et la dégradation de 
l’équipement. S’il est vrai que le colorant Highlight ne peut inverser le processus de corrosion, il permet toutefois 
de prévenir la détérioration qu’elle occasionne.

En dépit des risques constants posés par des agents pathogènes tels que la bactérie C. difficile, les hôpitaux se 
voient souvent contraints à renoncer à l’utilisation de l’eau de Javel afin de limiter les dommages onéreux causés 
aux surfaces. Le colorant Highlight permet aux établissements de santé d’utiliser l’eau de Javel en toute confiance 
pour protéger la santé des patients tout en limitant la dégradation des surfaces et en réalisant ainsi de précieuses 
économies. Les avantages de l’utilisation du colorant Highlight pour lingettes javellisées ne s’arrêtent pas à la 
prévention de la corrosion : elle permet de réduire les taux d’échec aux test à l’ATP et d’améliorer la couverture 
des surfaces en permettant à l’utilisateur de lingettes de visualiser en temps réel la surface d’application du 
désinfectant.7,8 En matière de protection de la santé du patient et de la durée de vie utile des équipements, 
le colorant Highlight pour lingettes javellisées se démarque clairement comme le choix à adopter pour 
minimiser les dommages occasionnés aux surfaces, pour améliorer la superficie d’application de désinfectant 

et pour la visualisation en temps réel de l’efficacité de l’application par l’utilisateur.
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En revanche, les métaux nettoyés avec des lingettes 
avec colorant Highlight ne présentent que peu de 
signes de corrosion, voire aucun (voir figure 1). La 
surface d’aluminium affiche pour sa part des fissures 
mineures superficielles. L’acier galvanisé et l’acier 
inoxydable sont quant à eux demeurés intacts après 
avoir été nettoyés avec des lingettes javellisées avec 
Highlight. 

Ces résultats confirment des études précédentes 
ayant démontré que l’utilisation de lingettes 
javellisées avec colorant Highlight réduit de façon 
significative la corrosion et la décoloration par 
rapport à l’utilisation de lingettes javellisées sans 
Highlight.6

Highlight a été conçu pour réduire les piqûres et les 
fissures microscopiques normalement provoquées 
par la friction et l’effet abrasif des lingettes 
désinfectantes sur des surfaces. Cette abrasion, 
conjuguée à l’effet corrosif de l’eau de Javel qui 
se loge dans les cavités nouvellement formées, 
favorise l’oxydation du métal et rend plus probable 
que le prochain passage d’une lingette agrandisse 
ces cavités. En prévenant l’abrasion physique et 
en réduisant les piqûres et les fissures dues à la 
corrosion, l’eau de Javel des lingettes utilisées avec 
Highlight ne pénètre plus la couche protectrice 
de la surface, expliquant ainsi la réduction de la 
corrosion. Des études ont confirmé que l’ajout de 
Highlight à l’eau de Javel n’atténue pas les propriétés 
antimicrobiennes de cette dernière et qu’elle parvient 
à éliminer la même quantité d’agents pathogènes 
avec la même efficacité. Ainsi, on peut conclure que 
la réduction de la corrosion n’est pas le résultat d’une 
diminution de la concentration de l’eau de Javel.
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